
น ้ำยำงสดมีสี เกิดขึ นในขณะที่กรีดยำง จริงหรือ (1/09/60) 

 

โดยปกตเิรามักจะเห็นน ้ายางสดมีสีขาวหรือสีเทาเล็กน้อย ลักษณะคล้ายน ้านมหรือน ้ากะทิ แต่เมื่อน ้ายางแห้ง

แล้วจะเห็นเป็นสีเหลือง สีน ้าตาล หรือสีด้า ขึ นอยู่กับเม็ดสีที่เกิดขึ นในพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์ เม็ดสีเป็นสารคาร์โร

ทีนอยด์ เช่นเดียวกับในผิวหนังคน น ้ายางที่มีเม็ดสีมาก ก็จะส่งผลให้สีของเนื อยางมีสีคล ้าหรือสีด้า แต่ใน

ขณะเดียวกันบางครั งอาจเห็นน ้ายางสดมีสีต่างไปจากสีที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือเห็นเป็นคราบสีชมพู สีแดง หรือ

สีเทา หลังจากท่ีกรีดยางไปสักระยะหนึ่ง  

 

 



สีเกิดขึ นได้อย่ำงไร 

 
 

น ้ายางสดมีเนื อยางแห้งเฉลี่ย 35%  ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนื อยางซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน กับ
ส่วนที่เป็นน ้าหรือส่วนที่ไม่ใช่ยางที่เรียก เซรั่ม ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และ
อนุภาคลูทอยด์ ซึ่งส่วนที่เป็นน ้านี จะมีโลหะอิออนได้แก่ โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก โซเดียม และ 
ทองแดง ขณะเดียวกันในการกรีดยางส่วนใหญ่มักกรีดในตอนกลางคืน เมื่อน ้ายางใกล้หยุดไหลอุณหภูมิของ
อากาศสูงขึ น อนุภาคลูทอยด์จะบวมและแตกออก เมื่อลูทอยด์แตกของเหลวภายในที่มีประจุบวกได้แก่ อิออน 
ของแคลเซียม และ แมกนีเซียม จะปะปนรวมกันอยู่ในเซรั่ม อิออนเหล่านี จะท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนใน
อากาศจะเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ของเหล็กออกไซด์ที่มีสีแดง และแมกนีเซียมออกไซด์ที่เป็นสีขาว 
นอกจากนี บริเวณเปลือกไม้บริเวณรอยกรีดจะประกอบด้วยสารแมงกานีสอยู่เป็นจ้านวนมาก  เมื่อแมงกานีสท้า
ปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดแมงกานีสออกไซด์เกิดเป็นสีเทา จนปรากฏเป็นคราบสีบริเวณรางรองรับน ้ายาง และ
ผิวหน้าของน ้ายางสดในถ้วยรองรับน ้ายาง ซึ่งคราบสีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ นทุกครั งที่กรีดยาง แต่หากมีสารที่ไม่ใช่
ยางอยู่ในน ้ายางในปริมาณมากกว่าปกติเท่านั น ก็จะเกิดสีให้เห็นชัดขึ น 

 



ครำบสีมักเกิดชึ นช่วงใด 

น ้ายางสดมีโอกาสเกิดคราบสีมากในช่วงใกล้ปิดกรีด เป็นช่วงที่ต้นยางเกิดการผลัดใบ ต้นยางทีม่ีใบน้อย 
กระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้น ้ายางออกมาก็น้อยตามล้าดับ หากจะฝืนกรีดยางในช่วงที่ยางใกล้ผลัดใบ 
น ้ายางที่ได้ส่วนใหญ่จะมีสารที่ไม่ใช่ยางในปริมาณท่ีสูง ส่งผลให้ปริมาณอิออนโลหะเกิดขึ นสูง  ในขณะเดียวกัน
ในช่วงที่เปิดกรีดใหม่ ๆ จะมีสารที่ไม่ใช่ยางในปริมาณท่ีสูงเช่นกันหากกรีดยางไปได้สัก 1 อาทิตย์ เป็นช่วงที่
เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยแก่ต้นยางพอดี ท้าให้ต้นยางดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยในปริมาณท่ีสูง และจะเกิดการสะสม
ของสารที่ไม่ใช่ยางในน ้ายางสูง โอกาสที่น ้ายางที่ไหลออกมาจะเกิดคราบสีได้เช่นกัน   

 
 
ผลกระทบต่อสมบัติของยำง 

 



 
ในช่วงที่ยางผลัดใบจะมีสารไม่ใช่ยางอยู่ในน ้าเซรั่มหรือน ้าเลี ยงในปริมาณที่สูง จะเกิดผลกระทบต่อสมบัติของ
ยาง ท้าให้ยางมีความยืดหยุ่น ความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพ การฉีกขาดและความหนืดต่้า ดังนั นหากต้น
ยางเริ่มมีการผลัดใบควรหลีกเลี่ยงกรีดยาง เพ่ือให้ต้นยางได้พักและมีการสะสมอาหารเพ่ือเตรียมความพร้อมที่
จะสร้างใบในช่วงฤดูกาลถัดใบ ท้านองเดียวกันกับในช่วงฤดูกาลที่เปิดกรีดใหม่ ๆ  น ้าเลี ยงจะมีสารที่ไม่ใช่ยาง
อยู่ในปริมาณท่ีสูงเช่นกัน หากกรีดน ้ายางในช่วงดังกล่าวควรมีการผสมกับน ้ายางที่ได้เปิดกรีดมาเป็นเวลาสัก
ระยะหนึ่งเพ่ือลดปริมาณสารที่ไม่ใช่ยาง ก็ท้าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพยางมากนัก 
 

กำรใช้สำรเร่งทำหน้ำยำง กับกำรเจำะโดยใช้สำรเร่งน ้ำยำง ส่งผลให้น ้ำยำงมีสีหรือไม่ 
การใช้สารเร่งทาหน้ายางส่งผลให้น ้ายางไหลออกมาปริมาณมากกว่าปกติ ขณะเดียวกันน ้ายางที่ไหลเป็นระยะ
เวลานานจะมีสารที่ไม่ใช่ยางหรือโลหะอิออนออกมาในปริมาณมาก ผิวหน้าน ้ายางที่สัมผัสกับออกซิเจน โอกาส
ที่มีคราบสีก็เกิดขึ นได้ ส่วนการเจาะต้นยางโดยใช้สารเร่ง น ้ายางที่ไหลลงในถุงพลาสติก โอกาสที่น ้ายางจะ
สัมผัสกับออกซิเจนมีน้อย ดังนั นจะไม่ปรากฏคราบสีให้เห็น อย่างไรก็ตามข้อแนะน้าของสถาบันวิจัยยาง การ
ยางแห่งประเทศไทย ได้แนะน้าให้ใช้สารเร่งน ้ายาง กรณีที่ต้นยางแก ่ใกล้โค่นเท่านั น มิเช่นนั นนอกจากจะท้า
ให้ต้นยางโทรม มีอายุการเก็บเกี่ยวสั นลงแล้ว ยางจะมีสมบัติทางกายภาพลดลงจากที่มีสารที่ไม่ใช่ยางอยู่ใน
ปริมาณที่สูง รายได้จากการจ้าหน่ายไม้ยางก็ลดลงด้วย 
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