
ใชก้รดซลัฟิวรกิในการท ายางกอ้นถว้ยหยุด

แนะน ำให้ใช้กรดฟอร์มกิ
ในกำรจบัตวัยำง

ข้อเสียของกรดซัลฟิวริก
- กรดแก่ กลิน่เหม็นแสบจมกูอนัตรำยต่อ  
สขุภำพ

- เนือ้ยำงแข็ง ควำมยืดหยุ่นต ่ำกว่ำฟอร์มิก
-เคร่ืองจกัรสกึกร่อน
-น ำ้เสยีมีสดี ำคล ำ้ เหม็น
-หน้ำยำงมีสคีล ำ้

สอบถามได้ที่
ศนูย์บริกำรทดสอบรับรองภำคใต้ 
ฝ่ำยวิจยัและพฒันำอตุสำหกรรมยำง
กำรยำงแห่งประเทศไทย
โทร. 074 894306-7


