
อย่าซ้ือกรดฟอร์มิกที่เจือจางแล้วมาจับตัวยาง.....แล้วท่านจะเจอสิ่งน้ี 

ท่านเคยเจอค าโฆษณาเหล่านี้มั้ย ยางสู้ฝน ได้น้ าหนักดี เปอร์เซ็นต์ DRC สูง ยางจับตัวดี ขายได้ในราคา
ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม หากท่านเคยได้ยินหรือติดตามสิ่งนี้ ขอให้อ่านบทความแล้วท่านจะ
เข้าใจเป็นอย่างดี 

หลังจากที่ยางพาราทางภาคอีสานได้เริ่มมผีลผลิตตั้งแต่ป ี2540 เกษตรกรจะน าน้ ายางสดมาแปรรูปเป็น
ยางแผ่นดิบโดยใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวตามหลักปฏิบัติตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตรในขณะนั้น ต่อมาได้มีการจัดตั้งโรงงานยางแท่ง ผลผลิตส่วนหนึ่งจึงเปลี่ยนเป็นยางก้อนถ้วยตามความ
ต้องการของตลาดและให้ราคาสูงเทียบเทา่ยางแผ่นดิบ จึงเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรทางภาคอีสานผลิตยางก้อน
ถ้วยเป็นส่วนใหญ่จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการจ าหน่ายสารจับตัวจึงมองเห็นลู่ทางในการประกอบธุรกิจผลิต
สารจับตัวและส่งเสริมให้ใช้สารจับตัวยางตามค าโฆษณาข้างต้น จนเป็นเหตุให้ยางก้อนถ้วยทางภาคอีสานไม่ได้
มาตรฐาน  เนื่องจากมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริง สารจับตัวที่จ าหน่ายทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือมี
หลายยี่ห้อ บางยี่ห้อใช้สัญลักษณ์เดียวกันแต่สีของสารละลายแตกต่างกันมีตั้งแต่ใสไม่มีส ีสีเหลืองอ่อน สีเหลือง
เข้ม สีฟ้า สีด า เป็นต้น บางชนิดยี่ห้อเดียวกันแต่ฉลากระบุไว้ส าหรับท ายางก้อนถ้วยบ้าง ท ายางแผ่นบ้าง มีทั้ง
ระบุและไม่ระบุถึงวิธีการใช้งาน มีทั้งใช้โดยตรงและต้องเจือจางน้ า ทั้งหมดจะไม่ระบุชนิดของกรด ไม่ระบุวัน
เดือนปี ที่หมดอายุ มีแต่ค าโฆษณาระบุข้างขวดว่าท ายางก้อนถ้วยได้น้ าหนักดี จับตัวเร็ว  ปลอดภัย ท าให้
เกษตรกรหลายราย   หลงเช่ือ  โดยไม่ค านึงถึงผลเสียต่อคุณภาพยาง  โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการ
ยางแท่งกังวลว่าผู้ผลิตยางล้ออาจสั่งยกเลิกออเดอร์ยางอีสาน เนื่องจากปริมาณซัลเฟตตกค้างในยางสูงจน
กลายเป็นปัญหาใหม่ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมยาง นอกจากนี้การใช้กรดดังกล่าวยังก่อมลพิษต่อสุขภาพของ
แรงงานตามสวนยางและสถานที่รับซื้อ รวมถึงปัญหาน้ ายางเหม็นไหลลงตามถนนจนสร้างความเดือดร้อนต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชน  

 

แนะน าให้ซื้อกรดฟอร์มิกเข้มข้นท่ีมีใบรับรองคุณภาพมาเจือจางเอง 
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทยได้

ท าการศึกษาสารจับตัวยางที่จ าหน่ายในภาคอีสานและภาคเหนือมากกว่า 30 ตัวอย่าง  พบว่าร้อยละ 90 มี
ส่วนผสมของกรดซัลฟิวริกและเกลือแคลเซียมคลอไรด์  ซึ่งสารดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อสมบัติยางก้อน
ถ้วยที่น าไปผลิตเป็นยางเครพหรือยางแท่ง ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทยได้ช่วยกัน
รณรงค์และท าความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงท าให้เกษตรกรหลายรายหันมาใช้กรดฟอร์มิก ส่งผลให้
คุณภาพยางก้อนถ้วยในภาพรวมดีข้ึน อย่างไรก็ตามยังพบว่ากรดฟอร์มิกที่จ าหน่ายตามร้านค้ามีทั้งจ าหน่ายใน
ระดับความเข้มข้น 94% แตผู่้ประกอบการบางรายจ าหน่ายกรดฟอร์มกิที่เจือจางแล้ว ซ้ าร้ายกว่าน้ันฉลากระบุ
ว่ากรดฟอร์มิกแต่จากการตรวจสอบกลบัพบว่ามีกรดซัลฟิวริกผสมอยู่ด้วย และจากการตรวจสอบบนฉลากบาง
ยี่ห้อไม่ได้ระบุระดับความเข้มข้น เพียงแต่ระบุวิธีการเจือจางและการน าไปใช้เท่าน้ันท าให้เวลาในการน าไปใช้
งานประสิทธิภาพไม่ตรงตามค าแนะน า ยางก้อนถ้วยจึงจับตัวไม่สมบูรณ์   ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 



ฝา่ยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จึงมีข้อแนะน าส าหรับเกษตรกรให้ซื้อกรดฟอร์มิกเข้มข้นอย่างน้อย 90% 
ที่มีฉลากควบคุมก ากับอย่างชัดเจน โดยระบุเครื่องหมายการค้า ช่ือที่อยู่บริษัทผู้ผลิต  ความเข้มข้น และ
ปริมาตร และมีใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจ ได้ราคาที่เป็นธรรม ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และส่งผลดีต่อคุณภาพยาง 

กรดฟอร์มิก เป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่าย มีสูตรโครงสร้างทางเคมี HCOOH    มีคาร์บอนเพียงตัว
เดียวจึงนับว่าเป็นกรดอ่อนที่มีความแรงของกรดไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรดชนิดอื่น ในทางการค้ามี
ความเข้มข้น 94% หรือ 90% ข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผลิต นับว่าเป็นกรดอินทรีย์ชนิดเดียวที่จับตัวยางได้อย่าง
สมบูรณ์ เนื้อยางมีความยืดหยุ่นดีซึ่งเป็นสมบัติที่ส าคัญที่สุดของยางธรรมชาติ  อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและไม่ตกค้างในยางมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง   

ที่ส าคัญเกษตรกรจะต้องไม่ซือ้กรดฟอรม์ิกเจือจางมาใช้ เนื่องจากกรดฟอร์มิกเป็นกรดที่ระเหยง่าย หาก
เจือจางไว้แล้วจะไม่ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ เมื่อน ามาผสมกับน้ ายางอาจจะไม่จับตัวสมบูรณ์  นอกจากนี้
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีต้นทุนในการขนส่งสูงข้ึน โดยท าการเจือจางกรดฟอร์มิกให้มีความเข้มข้นเพียง 
3% ดังนี้ 

วิธีการเจือจางกรดฟอร์มิก  
1. รินกรดฟอร์มิกเข้มข้น 94% ใส่ในถ้วยแก้วหรืออ่างเคลือบปากกว้างพร้อมฝาปิดสนิท กะให้

พอประมาณ  
2. ใช้ช้อนแกงตักน้ ากรดเข้มข้น 10 ช้อน (10 ซีซี) เทลงน้ าสะอาดที่เตรียมไว้ 3 ลิตร จะได้กรดที่มี

ความเข้มข้น 3% 
3. กวนให้เข้ากัน น าไปหยอดในถ้วยประมาณ 15 – 20 ซีซี ในการท ายางก้อนถ้วย หรือ 1 กระป๋อง

นมต่อการท ายางแผ่น 1 ตะกง 
เกษตรกรท่านใดที่มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 074 894306-7  
 

 


