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ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 

 

      ปัจจุบันชาวสวนยางนิยมผลิตยางก้อนถ้วยกันมากข้ึนโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ เนื่องจากผลิตง่าย กรรมวิธีไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่่ากว่าการผลิตยางแผ่นดิบ นอกจากนี้มจีุดรบัซื้อ
เพื่อน่าไปจ่าหน่ายต่อโรงงานยางแทง่ การผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพดีจะสามารถผลิตได้ยางแทง่เกรด
สูงคือ ยางแท่งเกรด STR 10  หากจะน่ายางกอ้นถ้วยคุณภาพดีผสมเศษยาง  หรือยางกอ้นถ้วยที่มี
คุณภาพต่่าลงจะได้ยางแทง่เกรด STR 20  

ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีคือ ก้อนยางที่เกิดจากน้่ายางสดจับตวัในถ้วยน่้ายาง มีลักษณะเป็นก้อน
รูปถ้วยรับน้่ายาง  ก้อนยางทีผ่ลิตไดจ้ะมสีีขาวและสีค่อย ๆ  คล้่าข้ึนและความช้ืนค่อย ๆ  ลดลงเมื่อทิ้ง
ไว้หลาย ๆ วัน ยางก้อนถ้วยจัดเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่ใช้ในการผลิตยางแท่ง ยางกอ้นถ้วยที่มีคุณภาพดีก็จะ
ได้ยางแท่งคุณภาพดีด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตไม่ต้องผ่านเครือ่งจักรหลายตัว เนื่องจากวัตถุดิบมี
ความสะอาดอยู่แล้ว เป็นการลดต้นทุนการผลิตยางแท่งและยังใช้น้่าในกระบวนการผลิตน้อย ยางก้อน
ถ้วยคุณภาพดีสามารถผลิตได้ถึงยางแท่ง STR 5  และถ้าหากใช้ยางก้อนถ้วยผสมกบัยางแผ่นดิบหรือ
ยางคุณภาพต่่า เช่น  เศษยาง     สามารถผลิตได้ยางแท่งทีม่ีคุณภาพต่่ากว่าเช่น  STR 10  เป็นต้น 

เกษตรกรหลาย ๆ พื้นที่โดยเฉพาะทางภาคใต้มักผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพต่่านั่นหมายถึง
ยางที่ปล่อยให้จับตัวเองในถ้วยรองรับน้่ายาง ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากยางจับตัวไม่สมบูรณ์  จึงมัก
เห็นของเหลวที่ค้างอยู่ในถ้วยรองรับน้่ายางยังคงเป็นสีขาวขุ่นอยู่  บางรายจงใจใส่ข้ีเปลือกในถ้วยขณะ
กรีดยางโดยหวังเพิ่มน้่าหนักยางก้อนและใหย้างก้อนจบัตัวเรว็ จึงได้ยางก้อนที่มีคุณภาพต่่า  นอกจากจะ
มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในก้อนยางในปริมาณมากแล้วสง่ผลใหเ้มื่อน่ายางก้อนดังกล่าวไปผลิตเป็นยางแท่งต้อง
ใช้น้่าในปริมาณที่มากข้ึนและใช้เครื่องจักรหลายตัวในการขจัดสิ่งสกปรกออกท่าให้ยางมีความยืดหยุ่น
ต่่าลง  ยางแท่งที่ผลิตได้จึงมีเกรดต่่า ดังนั้นสิ่งส่าคัญที่จะทา่ให้ชาวสวนยางได้รับราคาหรือผลตอบแทนที่
สูงตามคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ผลิต ต้องผลิตยางก้อนถ้วยที่สะอาดไม่ใส่สิ่งปลอมปนใด ๆ ลงในน้่ายาง 
ทางโรงงานก็จะได้รับผลประโยชน์จากการผลิตยางแท่งเกรดสูง ลดปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลกระทบ
น้อยที่สุดต่อสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีเพื่อให้ชาวสวนยางได้ราคาที่สูงข้ึนเพื่อใช้เปน็วัตถุดิบในการผลติ
ยางแท่งที่มีต้นทุนต่่า มีหลักปฏิบัติง่าย ๆ คือให้น้่ายางที่ได้จากการกรีดจับตัวรวมกันในถ้วยรองรับน้่า
ยาง  จากนั้นเก็บรวบรวมเพื่อน่าไปผึ่งแล้วน่าไปจ่าหน่าย  ชาวสวนยางจึงควรผลิตยางก้อนถ้วยตาม
ค่าแนะน่าของสถาบันวิจัยยางดังนี้ 
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การเตรียมน้ ากรด 
 กรดที่แนะน่า  คือ  กรดฟอร์มิกเข้มข้น  94%  กรดชนิดนี้ไม่มีสารตกค้างในยาง  นอกจากจะ
ช่วยให้ยางจับตัวเร็วและไม่ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว  ยังจะท่าให้ค่าความยืดหยุ่นของยางเพิ่มข้ึนอีกด้วย 
 วิธีการเตรียม  แนะน่าให้ใช้ที่ระดับความเข้มข้นเพียง  3%  โดยใช้กรดฟอร์มิกเข้มข้น  30 ลบ.
ซม.   ผสมน้่าสะอาด  900 ลบ.ซม.  บรรจุในขวดพลาสติกเจาะรูที่ฝาด้านบน  น้่ากรด 1 ขวด น่าไปใช้
หรือผสมกับน้่ายางไดป้ระมาณ   50  ต้นต่อครั้งกรีด   
ถ้วยน้ ายาง 
 โดยทั่วไปถ้วยรับน้่ายางมี  4  ขนาด  ตั้งแต่เบอร์  1  ถึงเบอร์  4  มีความจุ  700, 600, 500  
และ  400  ลบ.ซม.  ตามล่าดับ  ในสวนยางทั่วไปการกรดีแต่ละครั้งจะได้น่้ายางเฉลี่ย  250 – 300  
ลบ.ซม.  ถ้าคิดเป็นปรมิาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ยต้นละ  75 – 90  กรัม  ให้สังเกตปริมาณน้่ายางในแต่ละ
แปลง  ถ้ามีปริมาณน้่ายางมากให้ใช้ถ้วยขนาดที่โตข้ึน 

 
วิธีการผลิต 
วันกรีดท่ี  1 
 หลังจากกรีดต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาต้นแรกอีกครั้ง  เพื่อบีบน้่ากรดที่เจือจาง
แล้วลงในถ้วยน้่ายาง บีบน้่ากรดลงไปในน่้ายาง 1  ครั้ง  หรือประมาณ  15 – 20  ลบ.ซม.    จากนั้นใช้
ไม้สะอาดคนน้่ายางเพื่อให้น้่ากรดแพร่กระจายทั่วน้่ายาง  ยางจะจับตัวสมบูรณ์ไม่เกิน  45 นาที  ปฏิบัติ
เช่นน้ีทีละต้นจนถึงต้นสุดท้าย  แล้วปล่อยให้ก้อนยางที่จับตัวแล้วอยู่ในถ้วยจนถึงวันรุ่งข้ึน 
 

วันกรีดท่ี  2 
 ก่อนกรีดให้ตะแคงก้อนยางที่ได้จากการกรีดในวันแรกไว้ข้างถ้วย ซึ่งจะเห็นของเหลวที่ขับ
ออกมาจากก้อนยางอยู่ที่ก้นถ้วยมีสีเหลืองอ่อนใส แสดงว่ายางจับตัวสมบูรณ์ ของเหลวนี้มีสภาพเป็น
กรดสามารถช่วยให้ยางจับตัวเป็นก้อนได้   เมื่อกรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้ว ก็ย้อนกลับมา
เติมกรดเช่นเดียวกับการกรีดในวันแรก   การเติมกรดในครั้งนี้ใช้ปริมาตรลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อ
เทียบกับการเติมกรดในวันแรก เนื่องจากมีของเหลวที่ขับออกมาจากก้อนยางอยู่ที่ก้นถ้วย กวนน้่ายาง
แล้วปล่อยให้ยางจับตัวรวมกับก้อนยางที่ได้จากการกรีดในวันแรก 
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วันท่ี  3 
 เก็บก้อนยางเพื่อรวบรวมไปผึ่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  หรือเสียบแขวนก้อนยางไว้กับลวด
บริเวณต้นยาง เพื่อเก็บรวมกับยางก้อนในครั้งถัดไป (ถ้ามั่นใจว่าไม่ถูกขโมย) ส่วนของเหลวที่ตกค้างใน
ถ้วยให้เททิ้งพร้อมกับคว่่าถ้วยเตรียมไว้ส่าหรับการกรีดในวัดถัดไป 
 

               
 

ผลกระทบของน ้ากรดต่อหน้ากรีด 
 ในการหยอดน้่ากรดลงในถ้วยรับน้่ายางแนะน่าให้ยืนด้านข้างของต้นยางแล้วหยอดน้่ากรดลงไป
เพื่อป้องกันน้่ากรดกระเด็นใส่หน้ายางที่กรีดใหม่ ๆ กรณีที่ใช้น้่ากรดฟอร์มิกเจือจางเพียง 3% จะไม่มี
ผลกระทบต่อหน้ายาง ยกเว้นหากมีการใช้กรดก่ามะถันหรือกรดซัลฟูริกกรดชนิดนี้เป็นกรดแก่และเป็น
กรดอนินทรีย์ไอของกรดจะมีส่วนที่ส่งผลต่อหน้ายางได้โดยท่าให้หน้ายางด่า ถึงแม้ว่าจะไม่มีรายงานที่
ชัดเจนว่าการใช้กรดแก่ส่งผลกระทบต่อต้นยางที่อาจท่าให้เกิดอาการเปลือกแห้งหรือน้่ายางไหลน้อยก็
ตามจึงควรหลีกเลี่ยงกรดแก่หรือกรดชนิดอื่นที่มีการโฆษณาชวนเช่ือว่าใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยได้ 
 

ลักษณะของยางก้อนถ้วย 

 ยางก้อนถ้วยสด 
 มีอายุของยางก้อน  1 – 3  วัน  ปริมาณเนื้อยางแห้งอยู่ที่ระดับ  45 – 55%  ผิวของก้อนยางมี
สีขาวจนถึงสีขาวขุ่น  เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ่มและคืนตัวได้เร็ว  และยางคงมีของเหลวหรือน้่า
เซรุ่มไหลออกจากก้อนยาง 
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 ยางก้อนถ้วยหมาด 
มีอายุของยางก้อน  4 – 7  วัน  ปริมาณเนื้อยางแห้งอยูท่ี่ระดับ  55 – 65%  ผิวของก้อนยางมี

สีขาวขุ่นจนถึงสีน้่าตาลอ่อน  เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ่มเล็กน้อยจนถึงกึ่งแข็ง  ก้อนยางเริ่มแห้งโดย
ไม่มีของเหลวไหลออกมา 

 ยางก้อนถ้วยแห้ง 
มีอายุของยางก้อนมากกว่า  15  วันข้ึนไป  ปริมาณเนื้อยางแห้งมากกว่า  65%  ผิวของก้อน

ยางมีสีน้่าตาลเข้ม  มีความแห้งและแข็ง 
 
การเก็บรักษายางก้อนถ้วยก่อนจ าหน่าย 
 ยางก้อนถ้วยสดที่เก็บใหม่ ๆ จะมีของเหลวหรือที่เรียกน้่าเซรุ่มไหลออกจากก้อนยาง  ควรเก็บ
ยางก้อนแล้วใส่ในภาชนะที่สะอาดเช่นถัง เข่ง หรือตะกร้า เป็นต้น เพื่อให้น้่าเซรุ่มได้ไหลออกจากก้อน
ยางได้สะดวก แต่หากจะจ่าหน่ายเป็นยางก้อนหมาดแนะน่าให้วางบนแคร่เพื่อให้ยางก้อนแห้งเร็วข้ึน
หรืออาจวางบนลานซีเมนต์ที่สะอาด หรืออาจใช้ผ้าพลาสติกปูบริเวณพื้นเพื่อป้องกันดิน  ทราย หรือสิ่ง
ปนเปื้อนใด ๆ ที่อาจติดไปบนก้อนยางได้ ควรคลุมด้วยผ้าพลาสติกปิดบนเพื่อป้องกันแดด หาก
หลีกเลี่ยงได้ไม่ควรให้กองยางสมัผสัแดดเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 1 เดือน เพราะจะท่าให้คุณภาพยาง
เสื่อม  ควรสร้างคูระบายน้่าบริเวณรอบ ๆ ส่าหรับให้น้่าเซร่มไหลออกได้สะดวก  ข้อควรระวังในการน่า
ยางก้อนใส่ในถุงกระสอบ เช่น กระสอบพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยระหว่างการขนส่ง เนื่องจากกระสอบ
เหล่าน้ีจะมีเศษวัสดุที่อาจหลุดและติดมากับก้อนยาง แม้แต่การใช้เชือกพลาสติกมัดปากถุงก็เป็นสิ่งที่
ควรพึงระวังด้วยเช่นกัน วัสดุเหล่าน้ีถือว่าเป็นวัสดุร้ายแรงหากติดไปกับกระบวนการผลิตยางแท่งจะเกิด
ความเสียหายให้กับคุณภาพยางได้ 
 
คุณภาพยางก้อนถ้วย 
 คุณภาพของยางก้อนถ้วยข้ึนอยู่กับกรรมวิธีในการผลิต  ยางก้อนถ้วยที่มีความสะอาด  สามารถ
ผลิตได้ยางแท่งที่มีกรดสูงคือ  ยางแท่ง STR 10  ท่าให้ไม่ต้องลงทุนล้างหรือขจัดสิ่งสกปรกออกดังเช่นที่
ต้องกระท่ากับเศษยางและข้ียาง  เกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพย่อมสง่ผลถึงก่าไรที่ได้รับหรือ
ผลตอบแทนตามคุณภาพของยางก้อนถ้วยที่ผลิต 
 ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  หมายถึง  ยางที่จับตัวในถ้วยรองรับน้่ายาง  โดยใช้กรดจับตัว  มี
น้่าหนักประมาณ  80 –600  กรัม  เป็นยางที่ปราศจากสิ่งปลอมปน  และไม่มีกลิ่นบูดเน่า 
 ยางก้อนถ้วยคุณภาพต่่า  หมายถึง  ยางที่ปล่อยให้จับตัวเองซึ่งจะมีกลิ่นเหม็น  เนื่องจากยาง
จับตัวไม่สมบูรณ์  หรือใช้สารเคมีชนิดอื่นนอกเหนือจากกรดที่แนะน่า  เช่น  สารเคมีที่มีองค์ประกอบ
ของเกลือ  โลหะออกไซด์  หรือมีการปะปนสิ่งต่าง ๆ  ลงไป  เช่น  ข้ีเปลือก  ยางข้ีเส้น  ดิน  ทราย  
เป็นต้น 
 



 

ค ำแนะน ำกำรผลิตยำงกอ้นถว้ยคุณภำพด ี

5 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบสมบัติของยางเครพทีผ่ลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีกับยางเครพที่ผลิตจาก 
       เศษยาง   ยางสกิม  และยางแผ่นดิบ 

 
สมบัติทางกายภาพ ยางก้อนถ้วย

คุณภาพด ี
เศษยาง ยางสกิม ยางแผ่นดิบ 

ปริมาณสิ่งสกปรก   (dirt, %) 0.013 0.235 0.940 0.011 
ปริมาณสิ่งระเหย, % 
ปริมาณเถ้า, % 
ปริมาณไนโตรเจน, % 
ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) 

0.30 
0.42 
0.28 
44 

0.36 
0.46 
0.35 
30.1 

0.37 
5.53 
1.13 
20.7 

0.29 
0.34 
0.24 
53.0 

ดัชนีความอ่อนตัว,  (PRI) 88.9 56.1 9.7 93.8 
   เมื่อน่ายางเครพที่ผลิตจากยางกอ้นถ้วยเปรียบเทียบกับสมบัติยางทางกายภาพของเศษยาง
และยางสกิมพบว่า ค่าปริมาณสิ่งสกปรกของยางกอ้นถ้วยมีค่าต่่ากว่าเศษยางและยางสกิมอยูท่ี่ระดบั 18  
และ 72  เท่า  ตามล่าดับ ส่าหรบัค่าปรมิาณสิ่งระเหย  ปริมาณเถ้า  และปริมาณไนโตรเจน  ของยาง
ก้อนถ้วยมีค่าต่่ากว่าเศษยางและยางสกิม  นอกจากนี้ค่าความอ่อนตัวเริม่แรก  และดัชนีความอ่อนตัว มี
ค่าสูงกว่ายางทัง้สองชนิดแสดงว่ายางก้อนถ้วยคุณภาพดีให้สมบัติยางกายภาพที่ดซีึ่งส่งผลตอ่การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สมบัติทางเชิงกลที่ดีด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ยางเครพที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยยังมี
คุณภาพด้านปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณสิ่งระเหย ปรมิาณไนโตรเจนที่ใกล้เคียงกับยางแผ่นดิบแตส่มบัติ
ด้านความยืดหยุ่นและความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพของยางแผ่นจะดีกว่ายางก้อนถ้วย  (ตารางที่ 1) 
 
ปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วย 
 จากการศึกษาการกรีดแบบ  1, 2, 4, 6  และ  8  มีด  พบว่า  ยางก้อนถ้วยที่กรีดถึง  8  มีด  
หากเป็นยางก้อนถ้วยสดจะมีปริมาณเนื้อยางแห้งมากกว่าการกรีดแบบ  6, 4, 2  และ  1  มีด  
ตามล่าดับ  เนื่องจากมีจ่านวนก้อนยางที่สะสมและจ่านวนวันกรีดในปริมาณที่มากกว่า  อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรควรพิจารณาถึงขนาดของถ้วยรองรับน้่ายางและปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบกับการผลิต  เช่น  ฝน
ตก ปัญหาการลักขโมย  ระบบตลาดการซื้อ – ขาย  เป็นต้น (ตารางที่ 2) 
 
การคายความชื้นของยางก้อนถ้วย 
 ความสามารถในการคายความช้ืนของยางก้อนถ้วยข้ึนอยู่กับจ่านวนมีดกรีด  และระยะเวลาใน
การผึ่ง  จากการศึกษาอัตราการคายความช้ืนของยางก้อนถ้วยด้วยระบบการกรีดแบบ  1, 2, 4, 6  และ  
8  มีด  พบว่า  ยางก้อนถ้วยที่กรีด  1  มีด  จะคายความช้ืนได้เร็วกว่าแบบ  2, 4, 6  และ  8  มีด  โดย
ที่ในวันแรกปริมาณการคายความช้ืนของยางก้อนถ้วย  1  มีด  อยู่ที่ระดับ  27.31% ขณะที่การกรีด
แบบ 2, 4, 6 และ 8 มีด อยู่ที่ระดับ 24.63%, 18.28%, 16.67%  และ  16.00%  ตามล่าดับ  
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เนื่องจากยางที่มีขนาดก้อนเล็กกว่าความช้ืนจะระเหยออกจากก้อนได้ดีกว่ายางก้อนที่เกิดจากการสะสม
ของก้อนยางในปริมาณที่มากข้ึน (รูปที่ 1) 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยตามระยะเวลาการผึ่งด้วยระบบมีดกรีดต่าง ๆ  
 

ระยะเวลาผึ่ง 
(วัน) 

ปริมาณเนื้อยางแห้ง (%) 
1  มีด 2  มีด 4  มีด 6  มีด 8  มีด 

1  38.9 46.1 51.1 59.2 65.6 
2  45.7 53.4 60.2 67.9 72.3 
3  53.5 62.3 67.8 75.8 78.8 
4  67.7 70.3 77.0 79.6 83.5 
5  72.4 74.5 85.0 85.7 86.8 
6  76.4 78.9 86.6 87.1 88.9 
7  84.0 85.1 86.6 87.8 90.1 
8  85.63 86.2 87.0 89.2 91.4 
9  85.63 86.2 87.0 89.2 91.4 

 
รูปที่  1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการคายความช้ืนของยางก้อนถ้วยกับระยะเวลาการผึ่ง 
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การประเมินซื้อขายยางก้อนถ้วย 

การประเมินราคายางก้อนถ้วยโดยคิดจากเปอร์เซ็นต์ความช้ืนที่อยู่ในก้อนยาง   เช่นกรีด 2 วัน
เว้น 1 วัน แล้วน่าไปผึ่งไว้นาน 3 วัน ยางก้อนจะมีความช้ืนโดยเฉลี่ย  45 %  นั่นหมายถึงจะมีปริมาณ
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เนื้อยางแห้ง   55%   การคิดราคาจะอ้างอิงจากราคาเปิดในท้องถ่ิน  สมมติราคาเปิดของยางก้อนถ้วย 
อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท   

ราคาที่ควรได้รับเท่ากับ  = (40 x 55) / 100    
=   22     บาท/กก. 
 

สูตร ราคาที่ควรได้รับเท่ากับ  = ราคาเปิด x  % DRCของยางก้อนถ้วย (บาท) 
             100 
 ราคาเปิดหมายถึง  ราคารับซื้อยางก้อนถ้วยในตลาดท้องถ่ิน 

 
ชาวสวนยางไม่ควรใส่สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ลงในถ้วยรับน้่ายางในขณะกรีดเพราะนอกจากจะ

ท่าให้ยางก้อนถ้วยมีคุณภาพต่่าแล้ว ราคารับซื้อจะลดลงจากราคาที่ควรได้รับกิโลกรัมละ  5 – 10  บาท   
 

ตารางที่ 3  การประเมินเปอรเ์ซ็นต์ความช้ืนของยางกอ้นถ้วยระบบกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน (2 มีด) 
 

วัน %DRC %ความช้ืน 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

45  - 50 
50 – 52 
52 – 53 
53 – 55 
55 - 56 
57 – 58 
58 – 60 
60 – 65 

50 – 55 
48 – 50 
47 – 48 
45 – 47 
44 – 45 
42 – 43 
40 – 42 
35 - 40 

 
ที่มา : ปรีดิ์เปรม  ทัศนกุล และจักรี  เลื่อนราม,  2550.  การศึกษาการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาการแปรรูปยางดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
 
การตัดสินใจในการผลิตยางก้อนถ้วย 
 ผลผลิตหลักจากสวนยางที่เกษตรกรผลิตจ่าหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางมี   3  ชนิด  คือ  น้่ายาง
สด  ยางก้อนถ้วย  และยางแผ่นดิบ  ผลผลิตทั้งสามชนิดเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป  น้่ายางข้น   ยาง
แท่ง  และยางแผ่นรมควัน    เกษตรกรชาวสวนยางจะเลือกผลิตวัตถุดิบชนิดใดย่อมข้ึนอยู่กับราคารับ
ซื้อของยางดิบแต่ละชนิดเป็นสา่คัญ    การผลิตยางก้อนถ้วยที่ดีให้สะอาดท่าได้ไม่ยาก เพียงแต่ให้น้่ายาง
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ที่ได้จากการกรีดจับตัวด้วยกรดรวมกันในถ้วยรองรับน้่ายาง  โดยไม่ใส่สิ่งปลอมปนใด ๆ ในลงน้่ายางเมื่อ
ได้ยางก้อนแล้วเก็บรวบรวมเพื่อน่าไปผึ่งแล้วน่าไปจ่าหน่าย  ชาวสวนยางก็จะได้ผลตอบแทนที่สูง หาก
ผลิตยางก้อนถ้วยที่สกปรกใส่ข้ีเปลือกเพียงหวังน้่าหนักที่เพิ่มข้ึนนอกจากจะได้ราคายางก้อนที่ต่่าแล้ว
ชาวสวนยางจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากนี้การน่ายางก้อนไปแปรรูปเป็นยางแท่งจะ
สิ้นเปลืองเวลาและพลังงานโดยต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่นใช้น้่ามากข้ึน ใช้เครื่องจักร
มากข้ึนแล้ว ยางแท่งที่ผลิตได้จะมีคุณภาพที่ด้อยลงไปอีก   ดังนั้นการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีจะ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยางและโรงงานผลิตยางแท่งให้
สูงข้ึนด้วย 
 
ยางก้อนถ้วยท่ีจะน าเข้าซื้อ ขายผา่นตลาดกลางยางพารา  

เพื่อให้ได้ยางก้อนถ้วยที่สะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า จ่าหน่ายได้ราคาดี สามารถน่าไปผลิตเป็น
ยางแท่ง STR  ที่มีคุณภาพสูง  มีต้นทุนการแปรรูปต่่า  สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร จึงได้
ก่าหนดสมบัติของยางก้อนถ้วยคุณภาพดีไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับซื้อยางก้อนถ้วย
ของเกษตรกรชาวสวนยาง ไว้ดังนี้ 

1. ยางก้อนถ้วยหมายถึง  ยางก้อนที่เกิดจากน้่ายางสดจบัตัวในถ้วยรับน้่ายาง มีรปูทรง
สัณฐานใกลเ้คียงกบัถ้วยรับน้่ายาง 

2. ยางก้อนถ้วยเกิดจากการจับตัวด้วยกรดในถ้วยรับน้่ายาง 
3. กรดทีเ่ติมเพื่อท่าให้น้่ายางจบัตัวเป็นก้อนควรเป็นกรดอินทรยี์ เช่นกรดฟอรม์ิก  หรอื

กรดอะซีติก  ส่วนกรดซลัฟิวรกิไม่ควรใช้ 
4. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ทั้งภายในและภายนอกก้อนต้องปราศจากสิง่เจือปนหรอืสิง่

ปลอมปน เช่น  ข้ีเปลอืก  เศษยาง  เปลือกไม้  หิน  ดิน  ทราย  หรือวัสดุปลอมปนใด ๆ  
5. เป็นยางก้อนถ้วยที่เกิดจากการกรีดยางระบบ 2 วัน เว้น 1 วัน  แล้วผึ่งไว้อย่างนอ้ย 2 วัน

ก่อนจ่าหน่าย 
6. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีน้่าหนักตั้งแต่  100 - 500  กรมั 
7. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีสีขาวจนถึงสีน้่าตาล 
8. ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะต้องมีความช้ืนระหว่าง  35 – 45% 

 
 
 

*********************************** 


